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1248_GFM-Diagonalplatten

Gutachtliche Stellungnahme
Tafelelemente mit Beplankung aus
diagonal verlegten GFM-Platten

1 Allgemeines

Diagonal verlegte GFM-Platten als Beplankung fur die Holztafelbauart der Firma
Sagewerk Junker GmbH sind unter der Nummer Z-9.1-858 allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen. FUr die Befestigung der 30 mm dicken GFM-Diagonalplatten als
ein- und zweiseitige Beplankung sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-9.1-858 ausschlieBlich Rillennagel 3,1 x 90 vorgesehen. Die Firma Sage-
werk Junker GmbH beabsichtigt, auBer Rillenn&geln 3,1 x 90 auch Klammern mit
einer Mindestldnge von 64 mm zur Befestigung der Beplankung aus GFM-Platten zu
verwenden.

Eine zusatzliche Ergdnzung der Zulassung Nr. Z-9.1-858 betrifft die Anordnung von
Offnungen fUr Einblasddmmstoffe (siehe Bild 1).
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Bild 1: Offnungen fUr Einblasddmmstoffe in GFM-Platten

Volksbank Stutensee-Weingarten eG  Pforzheimer StraBe 15b KIT:
BLZ 660 617 24 76227 Karlsruhe Telefon 0721 6084 2211
Konto 13038708 Telefax 0721 464719-29 Telefax 0721 6084 4081



Univ.-Prof. Dr.-Ing. H.J. BlaB

Seite 2 zur Gutachtlichen Stellungnahme fUr Tafelelemente mit GFM-Platten vom 18.04.2016

Der Durchmesser der Einblaséffnungen soll hochstens 120 mm bei einer Mindest-
brettbreite von 130 mm betragen. Der Abstand der Einblasdffnungen, die zentrisch
auf den Brettfugen angeordnet sind, von der Oberkante der Wandtafeln betragt
210 mm.

Diese Gutachtliche Stellungnahme enthdlt Vorschldge fUr charakteristische Werte
der Tragfdhigkeit bei Beanspruchungen in Scheibenebene unter BerUcksichtigung
der beantragten Ergé&nzungen ,,Klammern als Verbindungsmittel* und ,,Einblasoff-
nungen*. Diese Gutachtliche Stellungnahme basiert auf folgenden Unterlagen:

e Gutachtliche Stellungnahme Nr. 1124 ,Tafelelemente mit Beplankung aus di-
agonal verlegten GFM-Platten®. H.J. BlaB, 22.06.2015.

e Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-858 ,,Diagonal verlegte GFM-
Platten als Beplankung fur die Holztafelbauart® der Firma S&dgewerk Junker
GmbH vom 21. Dezember 2015.

o  Klebstofffreie Beplankungen im Holztafelbau®. Dissertation eingereicht bei
der Fakultat fur Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften des Karlsru-
her Instituts fUr Technologie.

e Verhalten einer Massivholzbauweise unter Erdbebenlasten. Karlsruher Be-
richte zum Ingenieurholzbau, Band 18, H.J. BlaB und P. Schadle, KIT Scientific
Publishing, Karlsruhe, ISBN 9783866447219, 2011.

e Statisches und dynamisches Verhalten von aussteifenden Wandscheiben in
Brettstapelbauweise*. Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau, Band 30, C.
Sandhaas und H.J. BlaB, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, ISBN
9783731504597, 2016.

2 Klammern als Verbindungsmittel

Werden Klammern anstelle von Rillenndgeln 3,1 x 90 zur Befestigung der GFM-
Platten auf den Rippen der Wandtafeln verwendet, kann dies sowohl die Tragfa-
higkeit als auch die Steifigkeit der Elemente beeinflussen. Wahrend die Tragfdhig-
keit der Wandscheibe bei Zug- oder Druckbeanspruchung der Diagonalbretter
direkt von der Tragféhigkeit Frre der Rillennégel abhdngt (siehe Gleichungen (1)
und (2)), geht die Steifigkeit der Rillennagelverbindung nicht explizit in die Bemes-
sung der Wandtafeln ein.

Einseitig beplankte Wandscheibe mit druckbeanspruchten GFM-Platten:
Fcomge =0.5:(N, +n,)-cosoa, -Fe, (1)
Einseitig beplankte Wandscheibe mit zugbeanspruchten GFM-Platten:

B-F

- _ f.RK
v.LGFMRK mOX(B / n,:H / nv)

Ein Ersatz von Rillenndgeln durch Klammern wird daher bei BerUcksichtigung der
Tragfahigkeit der Klammern in den Gleichungen (1) und (2) zu zutreffenden Trag-
fahigkeitswerten der Wandtafeln fUhren, eine ausreichende Steifigkeit ist allerdings
nur dann gewdbhrleistet, wenn die Klammerverbindung mindestens die gleiche Stei-
figkeit aufweist wie die Verbindung mit Rillenn&geln. Die Steifigkeit der Nagel- oder
Klammerverbindung wird dabei durch den Anfangsverschiebungsmodul Kser ge-
kennzeichnet.

(2)
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Der Verschiebungsmodul Kser fUr stiftférmige Verbindungsmittel in Holz-Holz- und
Holz-Holzwerkstoffverbindungen ist in Tabelle 7.1 von EN 1995-1-1 angegeben. Die
Verschiebungsmoduln pro Verbindungsmittel betragen nach EN 1995-1-1:

pl,S .d°8
K = mT fOr Nagel (nicht vorgebohrt) (3)
15 0.8
K, = Py A7 fOr Klammern (4)
80

Die Gleichungen (3) und (4) lassen zundchst vermuten, dass Klammern mit Durch-
messern d zwischen 1,53 mm und 2,03 mm bei gleicher Rohdichte deutlich gerin-
gere Verschiebungsmoduln aufweisen als Nagel mit d = 3,1 mm. Allerdings wei-
chen in der Praxis die in Versuchen gemessenen Verschiebungsmoduln haufig sig-
nifikant von den in EN 1995-1-1 angegebenen Werten ab. Daher werden zur Beur-
teilung der Verschiebungsmoduln von Klammern und Ndgeln Versuchsergebnisse
herangezogen, die im Rahmen von Forschungsarbeiten an der Versuchsanstalt for
Stahl, Holz und Steine des Karlsruher Instituts fUr Technologie ermittelt wurden. Band
18 der Karlsruher Berichte zum Ingenieurholzbau (BlaB und Schadle 2011) enthdalt
Versuchsergebnisse mit einschnittig beanspruchten Rillenndgeln 2,8 x 65 und
Klammern 1,83 x 64 in Holz-Holz-Verbindungen, die Dissertation Tows enthdlt Ver-
suchsergebnisse mit einschnittig beanspruchten Rillenndgeln 3,1 x 90 in Holz-Holz-
Verbindungen. Tabelle 1 und 2 zeigen die experimentell ermittelten Verschiebungs-
moduln pro Verbindungsmittel im Vergleich mit den Werten nach EN 1995-1-1.

Tabelle 1: Mittlere Verschiebungsmoduln Kser fUr einschnittig beanspruchte Klam-
mern und Ndagel in Holz-Holz-Verbindungen (BlaB und Schadle 2011)

Versuchs- . . P Kser,exp Kser,ENl995 Kser,exp /
reihe Anzahl Verbindungsmittel tka/m?3] | [N/mm] | IN/mm] | Keerenisos
1 10 Klammer 1,83 x 64 456 566 197 2,87
2 10 Klammer 1,83 x 64 442 481 188 2,55
3 10 Klammer 1,83 x 64 438 524 186 2,82
13 10 Klammer 1,83 x 64 451 518 194 2,67
14 10 Klammer 1,83 x 64 427 485 179 2,71
15 10 Klammer 1,83 x 64 428 438 179 2,44
7 6 Rillennagel 2,8 x 65 464 213 759 0,28
8 6 Rillennagel 2,8 x 65 442 321 706 0,45
9 6 Rillennagel 2,8 x 65 442 232 706 0,33
19 6 Rilennagel 2,8 x 65 456 189 740 0,26
20 6 Rilennagel 2,8 x 65 440 166 701 0,24
21 6 Rillennagel 2,8 x 65 436 253 692 0,37

Aus den Tabellen 1 und 2 wird deutlich, dass der Verschiebungsmodul einer Klam-
mer nach EN 1995-1-1 deutlich unterschatzt, der eines Rillennagels deutlich Gber-
schatzt wird. Die Absolutwerte der Verschiebungsmoduln der Klammern betragen
im Mittel mehr als das Doppelte der Werte der Nagel. Dies wird bestatigt durch
weitere Versuchsergebnisse von Sandhaas und BlaB (2016) fur Klammern 1,53 x 50
in OSB-Holz-Verbindungen.
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Tabelle 2: Mittlere Verschiebungsmoduln Kser fUr einschnittig beanspruchte Nagel
in Holz-Holz-Verbindungen (Téws 2016)

Versuchs- . . P Kser,exp Kser,eN1995 Kser,exp /
reihe Anzahl Verbindungsmittel tka/m?] | IN/mm] | IN/mm] | Keerennoss
27-H 5 Rilennagel 3,1 x 920 484 205 877 0,23
27-N 5 Rilennagel 3,1 x 90 405 185 672 0,28
32-H 5 Rilennagel 3,1 x 90 480 245 867 0,28
32-N 5 Rillennagel 3.1 x 90 409 215 682 0,32
58-H 5 Rillennagel 3,1 x 90 477 260 859 0,30
58-N S Rilennagel 3,1 x 90 420 195 709 0,27
63-H 5 Rillennagel 3.1 x 90 481 250 869 0,29
63-N 5 Rillennagel 3,1 x 90 405 180 672 0,27
%0-H 5 Rillennagel 3.1 x 90 498 360 216 0,39
?0-N 5 Rillennagel 3.1 x 90 409 205 682 0,30

Da eine einschnittig beanspruchte Klammer in Holz-Holz-Verbindungen eine hohe-
re Verbindungssteifigkeit bewirkt als ein Rillennagel, bestehen keine Bedenken,
GFM-Platten mit Klammern 1,53 x 64 oder 1,83 x 64 anstelle mit Rillenndgeln 3,1 x 90
zu befestigen.

3 Einblasoffnungen

Einblaséffnungen in GFM-Platten sind fUr Einblasddmmstoffe erforderlich. Die An-
ordnung der kreisrunden Offnungen mit einem Durchmesser von 120 mm ist in

Bild 1 dargestellt. Durch die Einblasdéffnungen werden die Bretter in der Ndhe der
Rdhme um etwa 50 % geschwdcht. Da die Einblasdffnungen mittig auf den Brett-
fugen angeordnet werden, ist eine Schwdchung der Bretter von mehr als 50 %
nicht méglich. AuBerdem wird pro Gefach nur eine Einblaséffnung angeordnet. Im
Folgenden wird rechnerisch untersucht, ob durch die Schwdchung der Brettquer-
schnitte die Zug- oder Druckiragfdahigkeit der Bretter unzul&ssig verringert wird. Hier-
zu wird eine einseitige Schwdchung der Brettquerschnitte um 50 % angenommen.
Die Ausmitte der Zug- oder Druckkraft im geschwdchten Bereich wird vernachlds-
sigt, da die Bretter sich in der Ebene der GFM-Platten nicht verbiegen kdnnen und
daher auch nicht durch nennenswerte Momente beansprucht werden. Bei zwei-
seifig beplankten Wandtafeln mit GFM-Platten wird lediglich eine Beplankung mit
Einblaséffnungen versehen.

Das der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-92.1-858 zugrunde liegende
Rechenmodell lautet:

Einseitig beplankte Wandscheiben mit GFM-Beplankungen mit auf Druck bean-
spruchten Brettern werden wie verbretterte Wandscheiben nach DIN EN 1995-1-1
NCI NA.9.2.4.4 bemessen, einseitig beplankte Wandscheiben mit GFM-Beplan-
kungen mit auf Zug beanspruchten Brettern werden wie Wandscheiben mit Be-
plankungen aus Holzwerkstoffplatten nach dem Verfahren A in DIN EN 1995-1-1
9.2.4.2 bemessen. Bei beidseitig beanspruchten Wandscheiben, bei denen auf ei-
ner Seite die Bretter auf Zug, auf der anderen auf Druck beansprucht werden, dur-
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fen die Tragfdhigkeiten der auf Zug bzw. Druck beanspruchten Bretter addiert
werden.

Dieses Rechenmodell wird um den Nachweis druck- oder zugbeanspruchter Bret-
ter mit einer Schwdchung um 50 % erweitert, indem ein zusatzlicher Druckspan-
nungsnachweis fur die Druckdiagonale nach DIN EN 1995-1-1 NCI NA.9.2.4.4 ge-
fOhrt wird. FOr Zugbeanspruchung wird ein Schubnachweis mit abgeminderter
Schubflache gefUhrt, da sich die GFM-Platten in diesem Fall wie Holzwerkstoffplat-
ten in einem Schubfeld verhalten.

DIN EN 1995-1-1 NCI NA.9.2.4.4 (NA.4) lautet: ,FOr den Nachweis der Schalung dur-
fen rechnerisch Bretter berUcksichtigt werden, die innerhalb einer ideellen Breite
der Druckdiagonalen bg= 0,2 ¢, héchstens jedoch bg= 0,2 h angeordnet sind. Da-
beiist ¢ die Ldnge und h die Hohe der Tafel. Als Knickldnge /et ist die Lange der Di-
agonalen zwischen den stUtzenden Rippen einzusetzen.”

Da Knicken der Diagonalen in den Versuchen mit Wandtafeln nicht beobachtet
wurde, und die Einblaséffnungen am Ende der KnicklGnge der diagonal angeord-
neten Bretter liegen, wird zusatzlich zum Nachweis der Verbindungsmittel lediglich
ein Druckspannungsnachweis in der Druckdiagonalen erforderlich.

Mit ¢ = B und h = H lautet damit die durch die Druckfestigkeit der Bretter begrenzte
Wandscheibentragfdhigkeit mit druckbeanspruchten GFM-Diagonalplatten unter
BerUcksichtigung einer Schwdchung von 50 % des Querschnitts:

F, compe =0.5:0,2-B-30mm-cosa,, -f.,, =3-B-cosay, -f_, (5)

Die Wandscheibentragfahigkeit mit zugbeanspruchten GFM-Diagonalplatten un-
ter BerUcksichtigung einer Schwéchung von 50 % des Querschnitts betragt:

F, commre =0.5-B-30mm-f,, =15-B-f , (6)
Hierin bedeuten:

B Lange der Wandscheibe in mm;

oD Neigungswinkel der Wandscheibendiagonalen, ap = arctan (H/B);

fcox  Charakteristischer Wert der Druckfestigkeit der Bretter C24, fcox= 21 N/mm?2.
fvk  Charakteristischer Wert der Schubfestigkeit der Bretter C24, fyx=2 N/mm?2.

Wdhrend Wandtafeln mit GFM-Platten ohne Einblaséffnungen nach Gleichung (1)
oder (2) bemessen werden, gelten fur Wandtafeln mit GFM-Platten mit Einblasdff-
nungen folgende Bemessungsgleichungen:

Einseitig beplankte Wandscheibe mit druckbeanspruchten GFM-Platten:

Fcommpe = min{0,5 (N, +n,)-cosay R 3-B-cosay 'fc,o,k} (7)
Einseitig beplankte Wandscheibe mit zugbeanspruchten GFM-Platten:

B-F

fRk

F =min :15-B-f
v,t,GFM Rk {mOX(B / nh;H / nv) v,k} (8)
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4 Zusammenfassung

Diese gutachtliche Stellungnahme beurteilt das Trag- und Verformungsverhalten
von Wandscheiben mit Beplankungen aus 30 mm dicken GFM-Platten, die mit
Klammern an den Rippen der Wandtafeln befestigt sind oder die Offnungen fUr Ein-
blasddmmestoffe aufweisen.

Folgende Randbedingungen sind einzuhalten, Anderungen gegeniber Z-9.1-858
sind fett dargestellt:

e Der Neigungswinkel acrm der Bretter der GFM-Platten zur Schwelle bzw. RGhm
betrdgt zwischen 45° und 65°;

e Der Neigungswinkel a der Bretter der GFM-Platten darf um bis zu 15° von dem
Neigungswinkel ap der Diagonalen der Wandscheibe abweichen;

e Bei beidseitiger Anordnung werden die GFM-Platten mit dem gleichen Nei-
gungswinkel der Bretter entweder in gleicher Richtung oder in Gegenrichtung
verlegt;

e Die GFM-Platten werden an jedem Brett mit den Rippen mit Hilfe von mindes-
tens jeweils zwei Nageln 3,1 x 90 mm oder drei Klammern 1,53 x 64 oder drei
Klammern 1,83 x 64 nach DIN EN 14592 verbunden. Die Nagel entsprechen
der Tragfahigkeitsklasse 3 nach DIN 20000-6;

¢ Die Anzahl der Verbindungsmittel pro Brettanschluss ist jeweils konstant ent-
lang R&Ghm und Schwelle bzw. entlang der Rand- und Innenpfosten.

e Der Anschluss eines Brettes an RGhm oder Schwelle darf eine andere Anzahl
Verbindungsmittel aufweisen als der Anschluss an den Randpfosten;

e Die Randpfosten werden mit RGhm und Schwelle mit jeweils einer Vollgewin-
deschraube 8,0 x 200 verbunden;

Die Wandscheibentragfahigkeit in Scheibenrichtung ist wie folgt zu bestimmen:

FUr einseitig beplankte Wandscheiben mit druckbeanspruchten GFM-
Diagonalplatten ohne Einblasoffnungen:

FV,C,GFM,RK =0,5- (nh + nv) -COsay, 'Ff,Rk 2

FUr einseitig beplankte Wandscheiben mit zugbeanspruchten GFM-Diagonalplatten
ohne Einblasoffnungen:

B-F

F _ f Rk
v.1.GFMRk mOX(B / nh;H / nv)

Fur einseitig beplankte Wandscheiben mit druckbeanspruchten GFM-Diagonal-
platten mit Einblasoffnungen:

(10)

Fv,c,GFM,Rk = min{O,S ) (nh + nv) -COS 0, 'Ff,Rk; 3-B-cos Uy 'fc,o,k} (] 1 )
Fur einseitig beplankte Wandscheiben mit zugbeanspruchten GFM-Diagonalplatten
mit Einblasoffnungen:

B-F
F =min FRK :15.B-f
v.1.GFMRK {mcx(B /nH/ nv) v,k} (12)
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Hierin bedeuten:

B Lange der Wandscheibe;

H Hobhe der Wandscheibe;

Nh Anzahl der Rillennagel 3,1 x 20 im RGhm bzw. in der Schwelle pro Beplan-
kungsseite;

Nv Anzahl der Verbindungsmittel im R&Ghm bzw. in der Schwelle pro Beplankungs-
seite;

Fire  Charakteristischer Wert der Tragfdhigkeit eines auf Abscheren beanspruchten
Verbindungsmittels nach DIN EN 1995-1-1;

oD Neigungswinkel der Wandscheibendiagonalen, ap = arctan (H/B);
fcoxk Charakteristischer Wert der Druckfestigkeit der Bretter C24, fcox =21 N/mm?2
fvx  Charakteristischer Wert der Schubfestigkeit der Bretter C24, f, k=2 N/mm?.

Unter den vorgenannten Voraussetzungen bestehen nach meiner Uberzeugung
gegen die Erweiterung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-858 keine
Bedenken.

Karlsruhe, den 18.04.2016
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